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Management Summary: 

Der vorliegende Testbericht wurde anlässlich eines Kaderkurses von 
Jugend+Sport am 23.02.2018 erstellt. 16 Experten der J+S-Sportart 
Lagersport/Trekking aus den Jugendverbänden prüften Zelttücher sechs 
unterschiedlicher Hersteller anlässlich der Re-Evaluation des Zelttuches19 auf 
die Kriterien Verknüpfbarkeit, Verbindungsstabilität und Verbundtauglichkeit. 
Die angewandten Testverfahren sind im Dokument OS-001:1.2 – Testverfahren 
Zelttuch19 festgehalten. Die höchste Wertung erhält Prüfmuster F mit der 
Punktzahl 600 von 600 maximal möglichen Punkten. 
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1 Einleitung 

Der vorliegende Testbericht wurde anlässlich eines Kaderkurses von Jugend+Sport am 
23.02.2018 erstellt. 16 Experten der J+S-Sportart Lagersport/Trekking aus den 
Jugendverbänden prüften Zelttücher sechs unterschiedlicher Hersteller anlässlich der 
Re-Evaluation des Zelttuches19 auf die Kriterien Verknüpfbarkeit, Verbindungsstabilität 
und Verbundtauglichkeit. Die angewandten Testverfahren sind im Dokument OS-001:1.2 
– Testverfahren Zelttuch19 festgehalten. 
 
Die Outdoor-Tests sind in eine Reihe von weiteren Tests zur Evaluation des Zelttuches19 
eingebunden. 
 

2 Testverfahren 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert 
werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen 
gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller 
Änderungen). 
 
OS-001:1.2 – Testverfahren Zelttuch19 – Outdoor-Tests durchgeführt vom Baspo  
 
 
 

3 Testaufgabe 

Testaufgaben nach 5.1 des Dokumentes OS-001:1.2. 
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4 Testobjekte 

Zelttücher nach 5.1 des Dokumentes OS-001:1.2. Die Testobjekte werden fortan als 
Prüfmuster bezeichnet. 
 
 

 

Abbildung 1: Foto Prüfmuster A 

 

Abbildung 2: Foto Prüfmuster B 

 

Abbildung 3: Foto Prüfmuster C 

 

Abbildung 4: Foto Prüfmuster D 
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Abbildung 5: Foto Prüfmuster E 

 

Abbildung 6: Foto Prüfmuster F 
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5 Testaufbau 1 

5.1 Testeinrichtung 

Der Test 1 wird nach 6.2 des Dokumentes OS-001:1.2 aufgebaut. 
 

5.2 Testprozedur 

Die Testprozedur für Test 1 erfolgt nach 6.2.2 des Dokumentes OS-001:1.2. 
 
 

5.3 Umgebungsbedingungen 

Der Test fand statt in der Turnhalle «Alte Sporthalle» des BASPO in Magglingen 
(Weggabelung Hohmatt – End der Welt). 
 

5.4 Fotos vom Testaufbau 
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Abbildung 1: Knüpfen von Prüfmuster A 

 

Abbildung 2: Knüpfen von Prüfmuster B 

 

Abbildung 3: Knüpfen von Prüfmuster C 

 

Abbildung 4: Knüpfen von Prüfmuster D 

 

Abbildung 5: Knüpfen von Prüfmuster E 

 

Abbildung 6: Knüpfen von Prüfmuster F 

 

Abbildung 7: Knüpfen von Zelttuch 64 

 

Abbildung 8: Versuch Drehen 
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6 Testresultate Test 1  

Angabe der Ergebnisse nach 6.2.3 des Dokumentes OS-001:1.2. 

6.1 Zeitmessungen 

 

Tabelle 1: Resultate der Zeitmessungen für Test 1 

6.2 Fragebogen 

 

Tabelle 2: Resultate der Fragebogen für Test 1 

 
Zusätzlich zu diesen Resultaten gibt es zu bemerken, dass beim Zelttuch E während 
dem Vorgang 14 Knöpfe abfielen und beim Zelttuch D deren einer. Dies verzieht 
offensichtlich die Messresultate, da während dem Weiterarbeiten für die nächsten 
Testpersonen weniger Knöpfe geknüpft werden mussten. 
 
Die Testpersonen haben uns zudem einzelne weitere Rückmeldungen gegeben: 
 
Zelttuch B 
Anja: Die Ecken mit Ösen sind noch sehr „gstabig“, weshalb sich die Knöpfe in den 
Ecken mühsamer knüpfen lassen. 
 
Zelttuch D 
Philippe: Knopflöcher sind zu eng, weshalb die Knöpfe mühsam hereingedrückt werden 
müssen. 
 
Zelttuch E 
Oliver: Es sind drei Knöpfe abgefallen. 
Philippe: Diverse Knöpfe fehlten bereits. 
Gaëtan: Es sind vier Knöpfe abgefallen. 

64er A B C D E F

Sebastian 02:51 05:04 02:19 02:52 02:22 02:20 02:23

Gaëtan 04:32 04:30 02:55 08:20 04:00 04:02 03:47

Thomas 03:24 03:48 02:34 03:05 03:40 01:58 02:10

Anja 04:00 05:41 04:02 11:37 03:01 03:08 03:49

Oliver 04:27 04:20 03:16 04:46 05:48 04:50 03:40

Philippe 03:59 04:10 03:25 04:16 04:04 03:39 04:20

Benz 05:02 05:00 03:49 03:40 04:48 03:48 05:13

Schnitt 04:02 04:39 03:11 05:31 03:58 03:24 03:37

-- - + ++ 0 -- - + ++ 0 -- - + ++ 0 -- - + ++ 0 -- - + ++ 0 -- - + ++ 0

Sebastian 2 3 0 3 0 0 0 0 8 0 1 1 4 2 0 1 1 4 2 0 3 0 3 2 0 1 1 4 2 0

Gaëtan 0 1 4 3 0 2 0 3 3 0 7 1 0 0 0 1 1 0 6 0 2 1 3 2 0 0 0 1 7 0

Thomas 3 2 0 3 0 0 0 0 8 0 0 1 3 4 0 2 2 1 3 0 3 0 3 2 0 0 0 0 8 0

Anja 1 4 1 2 0 0 0 2 6 0 4 1 1 2 0 1 0 2 5 0 2 1 1 4 0 0 0 3 5 0

Oliver 0 2 1 5 0 0 0 3 5 0 0 3 2 2 1 1 1 1 5 0 1 1 2 3 0 0 0 1 7 0

Philipp 1 4 1 2 0 0 0 2 6 0 2 4 0 2 0 0 3 2 3 0 2 1 4 1 0 1 3 2 2 0

Benz 1 2 2 3 0 2 0 3 3 0 2 3 1 2 0 2 1 1 4 0 0 1 3 4 0 0 3 2 3 0

Resultat 0.589 0.851 0.475 0.685

Blache A Blache B Blache C Blache D Blache E Blache F

0.589 0.804
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Zelttuch F 
Benz: Zelttuch fühlt sich steif und wachsig an. 
Gaëtan: Knopflöcher sind stabil aber nicht zu statisch/unbeweglich. 

6.3 Drehen 

 

Tabelle 3: Resultate Überprüfung "Drehen" 

6.4 Ergebnisse 

 

Tabelle 4: Resultate Test 1 

 
Prüfmuster B, D, F erfüllen die Werte gemäss 5.2 des Dokumentes OS-001:1.2. Sie 
erhalten die Beurteilung «gute, schnelle Verknüpfbarkeit» und 200 Punkte. 
 
Prüfmuster A, C, E erfüllen die Werte gemäss 5.2.1 des Dokumentes OS-001:1.2 und 
unterschreiten die Werte gemäss 5.2 des Dokumentes OS-001:1.2. Sie erhalten die 
Beurteilung «verknüpfbar» und 70 Punkte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A B C D E F

Abgefallene Knöpfe 0 4 0 0 2 0

resultierender Wert 1 0.25 1 1 0.5 1

A B C D E F

Zeit 0.848 1 0.634 1 1 1

Fragen 0.589 0.851 0.475 0.685 0.589 0.804

Drehen 1 0.25 1 1 0.5 1

Gesamt 0.75 0.851 0.604 0.86 0.762 0.913

Endresultat 70 200 70 200 70 200
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7 Testaufbau 2 

7.1 Testeinrichtung 

Der Test 1 wird nach 6.3 des Dokumentes OS-001:1.2 aufgebaut. 
 

7.2 Testprozedur 

Die Testprozedur für Test 1 erfolgt nach 6.3.2 des Dokumentes OS-001:1.2. 
 

7.3 Foto vom Testaufbau 

 

Abbildung 7: Foto Testaufbau 2 

7.4 Umgebungsbedingungen 

Umgebungstemperatur:  -4°C 
Regen:    0.5 mm/h 
Rel. Luftfeuchtigkeit:  71% 
Luftdruck:    964.2 mbar 
Wind (Durchschnitt): 3km/h  
Wind (Böen):   7km/h 
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7.5 Messmittelliste 

 
Bez. Bezeichnung Seriennummer 
M1 PCE-CS 5000N CRANE SCALE, MAX 5000kg OS01 

Tabelle 5: Messmittelliste Test 2 
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8 Testresultate Test 2  

Angabe der Ergebnisse nach 6.3.3 des Dokumentes OS-001:1.2. 
 

8.1 Prüfmuster A 

 

Bemerkungen: 
- Kein Knopf abgerissen. Einzig die Ösen ausgerissen; 
- Komplette Zerstörung bei 230 daN. 
 

 

Abbildung 8: Prüfmuster A, 

�200���
����daN. 

 

Abbildung 9: Prüfmuster A, 

�225���
����daN. 

 

Abbildung 10: Prüfmuster A, vor 

erreichen �250���
����daN. 

 
  

Test: Verbindungsstabilität Prüfmuster A 
Kraft Anzahl einwandfreier Knöpfe Anzahl Risse im Stoff >20mm 
�200���

����daN 30 - 
�225���

����daN 30 - 
�250���

����daN Nicht erreicht. 20 verbleibend. - 
�275���

����daN   
�300���

����daN   

Tabelle 6: Prüfprotokoll zur Überprüfung der Verbindungsstabilität, Prüfmuster A 
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8.2 Prüfmuster B 

 

Tabelle 7: Prüfprotokoll zur Überprüfung der Verbindungsstabilität, Prüfmuster B 

 
Bemerkungen: 
- Grosser Riss entlang Naht; 
- Schäden 1. Aussen, 2. von der Mitte nach aussen. 
 

 

Abbildung 11: Prüfmuster B, 

<�200���
����daN. 

 

Abbildung 12: Prüfmuster B, 

�200���
����daN. 

 

Abbildung 13: Prüfmuster B, 

�250���
����daN. 

  

Test: Verbindungsstabilität Prüfmuster B 
Kraft Anzahl einwandfreier Knöpfe Anzahl Risse im Stoff >20mm 
�200���

����daN 28 - 
�225���

����daN 28 - 
�250���

����daN 28 - 
�275���

����daN 28 1 x 70 mm 
�300���

����daN 18 1 x 130 mm 
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Abbildung 14: Prüfmuster B, 

�275���
����daN. 

 

Abbildung 15: Prüfmuster B, 

�300���
����daN. 

 

Abbildung 16: Prüfmuster B, 

�300���
����daN. 

  

  

Abbildung 17: Prüfmuster B, 

�300���
����daN. 
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8.3 Prüfmuster C 

 

Tabelle 8: Prüfprotokoll zur Überprüfung der Verbindungsstabilität, Prüfmuster C 

Bemerkungen: 
- 
 

 

Abbildung 18: Prüfmuster C, 

<�200���
����daN. 

 

Abbildung 19: Prüfmuster C, 

�200���
����daN. 

 

Abbildung 20: Prüfmuster C, 

�225���
����daN. 

 

Test: Verbindungsstabilität Prüfmuster C 
Kraft Anzahl einwandfreier Knöpfe Anzahl Risse im Stoff >20mm 
�200���

����daN 30 - 
�225���

����daN 30 - 
�250���

����daN 28 - 
�275���

����daN 28 - 
�300���

����daN 15 - 
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Abbildung 21: Prüfmuster C, 

�250���
����daN. 

 

Abbildung 22: Prüfmuster C, 

�275���
����daN. 
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8.4 Prüfmuster D 

Tabelle 9: Prüfprotokoll zur Überprüfung der Verbindungsstabilität, Prüfmuster D 

Bemerkungen: 
- Tuch sehr elastisch; 
- Vernietung der Knöpfe stärker als Tuch; 
- komplette Zerstörung bei 310 daN. 
 

 

Abbildung 23: Prüfmuster D, 

�200���
����daN. 

 

Abbildung 24: Prüfmuster D, 

�225���
����daN. 

 

Abbildung 25: Prüfmuster D, 

�225���
����daN. 

 

Test: Verbindungsstabilität Prüfmuster D 
Kraft Anzahl einwandfreier Knöpfe Anzahl Risse im Stoff >20mm 
�200���

����daN 32 - 
�225���

����daN 31 - 
�250���

����daN 29 - 
�275���

����daN 29 - 
�300���

����daN 24 - 
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Abbildung 26: Prüfmuster D, 

�250���
����daN. 

 

Abbildung 27: Prüfmuster D, 

�300���
����daN. 

 

Abbildung 28: Prüfmuster D, 

�300���
����daN. 
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8.5 Prüfmuster E 

Tabelle 10: Prüfprotokoll zur Überprüfung der Verbindungsstabilität, Prüfmuster E 

Bemerkungen: 
- 

 

Abbildung 29: Prüfmuster E, 

<�200���
����daN. 

 

Abbildung 30: Prüfmuster E, 

�200���
����daN. 

 

Abbildung 31: Prüfmuster E, 

�200���
����daN. 

 

Test: Verbindungsstabilität Prümuster E 
Kraft Anzahl einwandfreier Knöpfe Anzahl Risse im Stoff >20mm 
�200���

����daN 29 - 
�225���

����daN 28 - 
�250���

����daN Nicht erreicht, 21 verbleibend 1 x 40 mm 
�275���

����daN   
�300���

����daN   
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Abbildung 32: Prüfmuster E, 

�225���
����daN. 

 

Abbildung 33: Prüfmuster E, 

<�250���
����daN.  

Abbildung 34: Prüfmuster E, 

<�250���
����daN. 
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8.6 Prüfmuster F 

Tabelle 11: Prüfprotokoll zur Überprüfung der Verbindungsstabilität, Prüfmuster F 

Bemerkungen: 
- Geringe Dehnung der Blache; 
- komplette Zerstörung bei ca. 450 daN. 
 

 

Abbildung 35: Prüfmuster F, 

�200���
����daN.  

Abbildung 36: Prüfmuster F, 

�250���
����daN. 

 

Abbildung 37: Prüfmuster F, 

�300���
����daN. 

 

Test: Verbindungsstabilität Prüfmuster F 
Kraft Anzahl einwandfreier Knöpfe Anzahl Risse im Stoff >20mm 
�200���

����daN 32 - 
�225���

����daN 32 - 
�250���

����daN 32 - 
�275���

����daN 32 - 
�300���

����daN 32 - 
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Abbildung 38: Prüfmuster F, 

>�300���
����daN (ca. 335 daN) 

 

Abbildung 39: Prüfmuster F, 

>�300���
����daN (ca. 380daN). 

 
 

8.7 Ergebnisse 

 
Prüfmuster F erfüllt die Werte gemäss 5.3 des Dokumentes OS-001:1.2. Es erhält die 
Beurteilung «Verbindung hält und ist stabil» und 200 Punkte. 
 
Prüfmuster A, B, C, D, E erfüllen die Werte gemäss 5.3 des Dokumentes OS-001:1.2 
nicht. Sie erhalten die Beurteilung «Verbindung hält nicht und ist unstabil» und 0 
Punkte. 
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9 Testaufbau 3 

9.1 Testeinrichtung 

Der Test 3 wird nach 6.4 des Dokumentes OS-001:1.2 aufgebaut. 
 

9.2 Testprozedur 

Die Testprozedur für Test 3 erfolgt nach 6.4.2 des Dokumentes OS-001:1.2. 
 

9.3 Fotos vom Testaufbau 

 

 

Abbildung 40: Realisierung der Gewichtskraft bei P2. Drei 

schwebende Befestigungsfüsse à 23kg realisieren eine 

konstante Zugkraft auf den Punkt F2. P1 ist nach 

demselben Prinzip aufgebaut. 

 

Abbildung 41: Realisierung der Zugkraft F3 bei P3. Das 

Kraftmessgerät M1 wird in Kombination mit einem 

Drahtseilzug eingesetzt. 
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Abbildung 42: Aufbau des Tests mit Referenzobjekt. 

Anstelle der Prüfmuster werden Zelttücher Typ 64 

eingesetzt und die Referenzdistanzen ermittelt. 

 

Abbildung 43: Befestigung des Drahtseiles am Testobjekt. 

Ein Bindestrick wird mittels Parallelbund am Zelttuch 

befestigt und anderseitig mit einer Endacht 

abgeschlossen, in welche das Drahtseil eingehängt wird. 

 

 

Abbildung 44: Testobjekt mit Prüfmuster A 

 

Abbildung 45: Testobjekt mit Prüfmuster B 

 

Abbildung 46: Testobjekt mit Prüfmuster C 

 

Abbildung 47: Testobjekt mit Prüfmuster D 
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Abbildung 48: Testobjekt mit Prüfmuster E 

 

Abbildung 49: Testobjekt mit Prüfmuster F 

 

9.4 Umgebungsbedingungen 

Umgebungstemperatur:  -3.8°C 
Regen:    0.0 mm/h 
Rel. Luftfeuchtigkeit:  81% 
Luftdruck:    961.0 mbar 
Wind (Durchschnitt): 23.8 km/h  
Wind (Böen):   33.1 km/h 
 
 

9.5 Messmittelliste 

 
Bez. Bezeichnung Seriennummer 
M2 PCE-CS 3000HD CRANE SCALE, MAX 3000kg OT01 

Tabelle 12: Messmittelliste Test 3 
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10 Testresultate Test 3  

Angabe der Ergebnisse nach 6.4.3 des Dokumentes OS-001:1.2. 
 

10.1 Referenzdistanzen 

Bezeichnung Wert 
L12 3.03m 
L13 3.14m 
L14 4.07m 
L23 3.95m 
L24 3.11m 
L34 2.99m 

Tabelle 13: Referenzdistanzen 

10.2 Längenmessungen 

Prüfmuster  A B C D E F 
L12 3.03 3.07 3.08 3.06 3.06 3.08 

L13 3.13 3.10 3.12 3.14 3.12 3.12 

L14 4.56 4.63 4.65 4.86 4.62 4.60 

L23 4.04 3.99 4.03 3.81 4.01 4.06 

L24 3.06 3.09 3.09 3.12 3.10 3.09 

L34 2.98 3.00 3.01 3.03 3.03 3.00 

Tabelle 14: Längenmessungen, Angaben in [m]. 

10.3 Ergebnisse 

Prüfmüster  A B C D E F 
L12 0.0 1.3 1.7 1.0 1.0 1.7 
L13 -0.3 -1.3 -0.6 0.0 -0.6 -0.6 
L14 -0.9 0.7 1.1 5.7 0.4 0.0 
L23 2.3 1.0 2.0 -3.5 1.5 2.8 
L24 -1.6 -0.6 -0.6 0.3 -0.3 -0.6 
L34 -0.3 0.3 0.7 1.3 1.3 0.3 

Tabelle 15: Prozentuale Längendifferenz der Testobjekte zum Referenzobjekt, Angaben in [%] 

Prüfmuster A, E, F erfüllen die Werte gemäss 5.4 des Dokumentes OS-001:1.2. Sie 
erhalten die Beurteilung «keine Einschränkungen» und 200 Punkte. 
 
Prüfmuster B und C erfüllen die Werte gemäss 5.4.1 des Dokumentes OS-001:1.2 und 
überschreiten die Werte gemäss 5.4 des Dokumentes OS-001:1.2. Sie erhalten die 
Beurteilung «leichte Einschränkungen» und 70 Punkte. 
 
Prüfmuster D überschreitet die Werte gemäss 5.4 und 5.4.1 des Dokumentes OS-
001:1.2. Es erhält die Beurteilung «Lässt sich nicht einsetzen» und 0 Punkte. 
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11 Beurteilung 

 
Prüfmuster Test 1 

Verknüpfbarkeit 
Test 2 
Verbindungsstabilität 

Test 3 
Verbundtauglichkeit 

Total 

A 70 0 200 270 
B 200 0 70 270 
C 70 0 70 140 
D 200 0 0 200 
E 70 0 200 270 
F 200 200 200 600 

Tabelle 16: Beurteilung der Prüfmuster 

Tabelle 16 fasst die Testresultate zusammen. Prüfmuster F erreicht die volle Punktzahl 
von 600 Punkten. 


